P

COMUNE DI GRAZZANISE

(PROVINCIA DI CASERTA)

COMPLESSO SPORTIVO DI VIA MOTTA

ADEGUAMENTO NORMATIVO E AGGIORNAMENTO DEL
ROGETTO DI COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO SPORTIVO

02 Agosto 2022 Aggiornamento per Sport e periferie bando 2020 G.P. GRAZ_PG_ES.dwg
01 Ottobre 2020 stralcio per partecipazione bando SPORT E PERIFERIE 2020 G.P.
00 Febbraio 2018 EMISSIONE G.P.
REV. DATA DESCRIZIONE DIS. FILE
Fas Scala:
PROGETTO ESECUTIVO -
Elaborato: Tavola n.:
PROVE GEOTECNICHE PG
Responsabile del procedimento: Progettista:

Dott. Arch. Aurelio Antonio Petrella Dott. Ing. Luigi PIANESE



AutoCAD SHX Text
PG

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
DIS.

AutoCAD SHX Text
FILE

AutoCAD SHX Text
Scala:

AutoCAD SHX Text
Tavola n.:

AutoCAD SHX Text
DESCRIZIONE

AutoCAD SHX Text
Progettista:

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
REV.

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
Febbraio 2018

AutoCAD SHX Text
Fase:

AutoCAD SHX Text
Elaborato:

AutoCAD SHX Text
Dott. Arch. Aurelio Antonio Petrella

AutoCAD SHX Text
Responsabile del procedimento:

AutoCAD SHX Text
Dott. Ing. Luigi PIANESE

AutoCAD SHX Text
EMISSIONE

AutoCAD SHX Text
G.P.

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
Ottobre 2020

AutoCAD SHX Text
stralcio per partecipazione bando SPORT E PERIFERIE 2020

AutoCAD SHX Text
G.P.

AutoCAD SHX Text
GRAZ_PG_ES.dwg

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
Agosto 2022

AutoCAD SHX Text
Aggiornamento per Sport e periferie bando 2020

AutoCAD SHX Text
G.P.


n m ﬂ LABORATORIO MATERIALI - LABORATORIO GEOTECNICO - GEOTECNICA STRADALE - PROVE IN SITO
il 7

u Autorizzato dal Ministero delle Infrostrutture e dei Trasporti ai sensi deli’Articolo 59 del 0.P.R. 380/01

Circ. 7617/10 STC (Prove sui materioli do costruzione) e Circ. 7618/10 STC (Prove sui terreni)
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Prot. N. 158/22 del 07/07/2022 (1.D.) 2094

CERTIFICATI DI PROVA
Laboratorio Geotecnico sui terreni

COMMITTENTE: Comune di Grazzanise (CE)

PROVE RICHIESTE DA: Ing. Luigi Pianese

CANTIERE: Adeguamento normativo e aggiornamento del progetto di completamento
del complesso sportivo - Via Motta, Grazzanise (CE)

ELENCO REVISIONI

N.° Prog. Re. Descrizione Modifica N. Pagine Revisionate Data Emissione
0 Emissione 28/07/2022
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Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e del Trasporti ol sensi dell'Articolo 59 del 0.P.R. 380/01

n m " LABORATORIO MATERIALI - LABORATORIO GEOTECNICO - GEOTECMICA STRADALE - PROVE IN SITD
Circ, 7617/10 STC (Prove sui materiali do costruzione) e Circ. 7618/10 STC (Prove sui terreni)

testing st

Prot. 158 del 07/07/2022

Committente: Comune di Grazzanise (CE)
Richiedente: Ing. Luigi Pianese
Cantiere: Grazzanise (CE)

Nell'ambito delle indagini svolte per l'adeguamento funzionale del complesso
sportivo di Grazzanise (CE), siamo stati incaricati di eseguire prove di laboratorio su n.
2 campioni di terreno.

Il giorno 07/07/2022 i tecnici della C.M.G. Testing srl hanno proceduto a 2 prelievi
di terreno cosi denominati:

| Campione | Profondita m. | Tipo campione
C1- Area di 0.4 rimaneggiato
rigore ovest '
| C2-Area | ' rimaneggiato
o 0.4
di rigore est

E’ da rilevare che il terreno e risultato omogeneo per tutta la profondita dello scavo
per entrambi i prelievi.

Sono state indicate dalla Committenza le prove da eseguire sui campioni
consegnati ed é stato redatto il verbale di accettazione n. 536 opportunamente firmato
dal richiedente. Le prove hanno avuto inizio il giorno 12/07/22 e terminate il giorno
21/07/22.

Sui campioni pervenuti sono state eseguite analisi e prove secondo le seguenti
norme:

- Analisi granulometrica UNI EN 933-1

- Limiti di Atterberg UNI CEN ISO/TS 17892-12
- Classificazione di una terra CNR-UNI 10006

per uso stradale

- Prova Proctor Modificata UNI EN 13286-2

- Indice di Portanza CBR UNI EN 13286-47, UNI 10009

La certificazione delle prove é avvenuta il giorno 26/07/2022.

AIVELIJHO LABORATORIO . ROMA UFFICI Azienda con sistema di gestione ; !
Via Piano Alvanella 5.n.c. - 83024 Monteforte lrpino (AV) Via Tito Livio 165, - 00136 Roma per la qualita ceriificato da ANCCP |

Tel. 0825.682852 Fax 0825.680600 avellino@cmatesting.it Tel/ Fax 05.35498555 - roma@cmagtesting.it £k LD A :H_I:Iq .

CCIA Aweiling REA13 6819 | LF/PIVA 0ZN270648 | Cop. Soc 10200 €
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Ubicazione Indagini

Committente Comune di Grazzanise (CE)

Lavoro: Complesso sportivo Via Motta - Adeguamento normativo e aggiornamento del progetto di completamento del complesso.
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Analisi granulometrica
(UNI EN 933-1)

data prova 12/07/2022

Committente: Comune di Grazzanise (CE)
Cantiere Complesso sportivo via Motta - Adeguamento normativo e aggiornamento del progetto
Campione C1 - Area di rigore Ovest
Profondita 0,4/0,6 m
I Massa totale essiccata(g): || 5000,3 ||
SETACCIATURA
pe ur.a Trattenuto Passante
setacci
(mm) g % g %
71,00 0,0 0,0 5000,3 100,0
40,00 0,0 0,0 5000,3 100,0
25,00 0,0 0,0 5000,3 100,0
10,00 39,6 08 4960,7 99,2
5,00 55,1 11 4905,6 98,1
2,00 1308 26 47748 95,5
0,40 410,3 82 4364,5 87,3
0,075 525,3 10,5 3839,2 76,8
FONDO 3839,2 76,8
Curva Granulometrica
100 —
--""'."-
90 = =
"
80 e
70
60 =e S I . 1]
®
P 50
[=4
@ 40
7]
[u]
& 30
20 |
10
0
0,0100 0,1000 1,0000 10,0000 100,0000
Diametro dei grani (mm)
Lo sperimentatore
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U ? Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto n. 7128 del 30/05/2012 - Art. 59 del D.P.R. 380/2001
f Prove sui terreni, Prove di corico su piastra e densita in sito, Prove di corico su poli.
testing sn
MOD.7.5.LB.06,, Rev. 00

Protocolio n. 158/22

Certificato n. PL 10176 del 26/07/2022

Accettazione n°® 536 del 07/07/2022 pag 1/1
Dati Committente

data prova 12/07/2022

Committente Comune di Grazzanise (CE)

Cantiere Complesso sportivo via Motta - Adeguamento normativo e aggiornamento del progetto

Campione C1 - Area di rigore Ovest

Profondita 0,4/0,6 m

Limite Liquido: 42,24 % Limite Liguido Limite Plastico
Limite Plastico: n.d. % Prova Penetrazione media W media W
Limite di Ritiro: et % n’ mm % %

1 16,6 41,63 S

Indice Liquido: n.d. i 2 19,6 42,33 e
Indice Plastico: n.d. % 3 22,6 42,72 it
Ritiro: 4 28,8 43,27

Indice di Consistenza: n.d.

Classifica n.d.

Grado di plasticita: n.d.

Determinazione limite liquido con penetrometro a cono Determinazione limite plastico

PROVA 1 provino 1 provino 2 provino 3

i 5 J NON DETERMINABILE

penetrazione 16,5 16,7 o

penetrazione effettiva 16,5 16,7 A

Massa tara (L1) g 11,457 9,243 e

L1+campione umido g 34,584 29,143 s

L1+campione secco g 27,796 23,286 hik

PROVA 2 provino 1 provino 2 provino 3

lettura di zero 0 0 i

penetrazione 19,6 19.5 i)

penetrazione effettiva 19,6 19,5 Ak

Massa tara (L2) g 11,440 9,472 e

L2+campione umido g 27131 24,788 s

L2+campione secco g 22,465 20,233 i

Liquidita y = 0,1295x + 39653
PROVA 3 provino 1 provino 2 provino 3 436 e 1 ; —
lettura di zero 0 0 B 434 —
penetrazione _ 225 227 - 432 - - : f/,‘
penetrazione effetfiva 225 227 o g 430 o : — |
Massa tara (L3) g L 9,476 o S 428 T i
La+campione umido g 34,387 33,302 8 s /‘./
T e - o = P
L3+campione secco g 26,922 26,169 e ‘s 424 o
: 422 .’/
= £ —

PROVA 4 provino 1 provino 2 provino 3 é 420 o K

lettura di zero ) o 0 e s - B
penetrazione ) 287 288 e 415 Y

penetrazione effettiva 287 | 288 - 414 e | -

Massa tara (L4) g 11,474 9,544 e 20 25 30
L4+campione umido g 49,318 | 40488 iz T penetraziana cana (mm)

L4+campione secco g 37,895 31,136 il a

Lo speri| tatore
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U ? Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto n. 7128 del 30/05/2012 - Art. 59 del 0.P.R. 380/2001
f v Prove sui terreni, Prove di carico su piostra e densita in sito, Prove di carica su pali.
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Protocollo n. 158/22

Accettazione n° 536 del 07/07/2022

CLASSIFICAZIONE STRADALE (UNI 10006)

Dati Committente

data prova
Committente Comune di Grazzanise (CE)
Cantiere Complesso sportivo via Motta - Adeguamento normativo e aggiornamento del progetto
Campione C1 - Area di rigore Ovest
Profondita 0,4/0,6 m

Analisi granulometrica per setacciatura

MASSA INIZIALE (g): 5000,3
DsI:tn;Z::rio Passante
mm g %
2 47748 95,5 -
0,4 4364 5 87,3 -
0,075 38392 76,8 > 35%

Caratteristiche della frazione passante allo staccio
0,4 (UNI 2332)

|FLimite Liquido (%) | 42,2 > 40%
Indice di Plasticita (%) n.d. i

Indice di gruppo IG = 8,44
CLASSIFICAZIONE STRADALE

Gruppo A5
Sottogruppo B

Lo sperimw
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PROVA DI COMPATTAZIONE (UNI EN 13286-2)

Dati Committente

data prova 15/07/2022
Committente Comune di Grazzanise (CE)

Cantiere

Complesso sportivo via Motta - Adeguamento normativo e aggiornamento del progetto

Campione C1 - Area di rigore Ovest

Profondita 0,4/0,6 m

Tipo di prova: Proctor modificata

Dimensioni Fustella: Caratteristiche di prova:

Altezza 116,4 (mm) N. strati 5
Diametro 152,4 {mm) N colpi/strato 56
Volume 212223 (cm?) Massa pestello 4,54 (kg)
Massa 5100 (g) Altezza di caduta 457 (cm)

Dati sperimentali

Provino n. 1 2 3 4
Massa umida + fustella (9 B6YS 89409 20124 B9E1,4
Densita umida (kN/m®) 16,61 17,75 18,08 17,84
Umidita (%6) 13,48 16,95 20,14 23,45
Densita secca (kN/m™) 14,64 15,18 15,05 14,45
18,0
|
17,0 : -
|
|
|
16,0 T
a
£
— — R —
Z 150 T o
— ‘/-" h"“'-.___-
g | T
o
2 14,0
= — —
@ Caratteristiche ottimali:
3 13.0 - = : i Densita secca 15,20 (kN/m®)
Densita umida 17,95 (kN/m®)
Umidita 18,0 (%)
12'0 i - N . .
11,0
10,0
10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 220 24,0 28,0
Umidita (%)

AVELLINO LABORATORIO ROMA UFFICI Azienda con sistema di gestione
Via Piano Alvanelia s.n.c. - 83024 Monteforte Irpino {A.V} A Via Tito Livio 165, - 00136 Roma per la qualita certificatc da ANCCP
Tel. 0825.682892 Fax 0825.680600 avellino@cmgtesting. it Tel/Fax 06.35498555 - roma@cmgtesting.it - UNIEN ISO 0001:2015 -

CCIA Avelino REA13 6819 | L F/PIVA 02170648 | Cap Soc 10200 €



n ﬂ LABORATORIO GEOTECNICO - PROVE IN SITO - GEOTECNICA STRADALE

‘ # Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto n. 7128 def 30/05/2012 - Art. 59 del D.P.R. 380/2001
f v Prove sui terreni, Prove di cotico su piostra e densita in sito, Prove di carico su pali.
testing sn
MOD.7.5LB 145 Rev. 01
Protocollo n. 158/22
Certificato n. PL 10178 del 26/07/2022
Accettazione n° 536 del 07/07/2022 pag 1/1
DETERMINAZIONE INDICE DI PORTANZA CBR (UNI EN 13286-47)
Dati Committente
data prova 21/07/2022
Committente Comune di Grazzanise (CE)
Cantiere Complesso sportivo via Motta - Adeguamento normativo e aggiornamento del progetto
Campione C1 - Area di rigore Ovest
Profondita 0,4/0,6 m
Condizione di prova: 4 gg di imbibizione
Dimensioni Fustella: Fase di compattazione: Fase di rigonfiamento:
Altezza 116,4 {mm} Contenuto d'acqua 10,5 (%) Lettura iniziale 0,00 (mm)
Diametro 152,4 (mm) Massa fust.+camp.compatiato 10120 (a) Lettura finale 0,22 (mm)
Volume 2124 (ct) 18,62 (kNim®)
Massa 6087 (@) Densita secca (kN/m*) 16,85  (knim™) Rigonfiamento 0,19 (%)
. Dati acquisiti in fase di penetrazione
Fase di penetrazione dH (mm) F {N)
16000 - . ) . 0,2 435
S O S L S [ L e ‘ 04 824
i i : 0,62 1029
14000 17— i F 08 1507
............................ | : . i
12000 R ; : ——— 15 2649
; 2 =]
i 5] : 1,94 3361
__ 10000 1 : B 25 4759
Z 3 5623
“ sooo 35 6510
______ | 4 7217
@ 45 7929
st [&) T 5 8472
® Joid A e e
4000 P 6 9768
. . A ST A S ? 10?34
2000 O . s 8 11188
oo I I S 9 11378
. @ |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 dH: spostamento
dH (mm) F: carico
Dati relativi al passo Risultati del passo
Velocita 1,27 (mm/min) I,5 357 % Contenuto d'acqua a fine prova % 20,26
Sovraccarico 44 (N) Is0 423 %
Indice CBR 42,3 %

Lo sperime’n’tflge/
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Analisi granulometrica

(UNI EN 933-1)
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data prova 13/07/2022

Committente: Comune di Grazzanise (CE)
Cantiere Complesso sportivo via Motta - Adeguamento normativo e aggiornamento del progetto
Campione C2 - Area di rigore est
Profondita 0,4/0,6 m
[ Massa totale essiccata (g): |[  5000,3 ||
SETACCIATURA
pe ur.a Trattenuto Passante
setacci
(mm) g % g %
71,00 0,0 0,0 5000,3 100,0
40,00 0,0 0,0 5000,3 100,0
25,00 0.0 0,0 5000,3 100,0
10,00 12,6 0,3 49877 99,7
5,00 416 0,8 49461 98,9
2,00 1116 272 48345 96,7
0,40 e 758 44584 89,2
0,075 4963 99 3862,1 79,2
FONDO 39621 78,2
Curva Granulometrica
100
-'_..____....--"
90 e
—
80 - --"'""-_' =
70
60
£ 5
o
|
a 40 -
[u]
& a3 _ e
20
10 —
0
0,0100 0,1000 1,0000 10,0000 1
; ; ; b~
Diametro dei grani (mm) S t} ’)
Lo sperim Il Dire -3
1 laborkiart ﬂ |
dott. geol- |2 |
Augusto
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Protocollo n.
Certificato n.
Accettazione

Dati Committente

Committente
Cantiere
Campione
Profondita

Limite Liquido:
Limite Plastico:
Limite di Ritiro:

Indice Liquido:
Indice Plastico:
Ritiro:

Indice di Consistenza:
Classifica

Grado di plasticita:

Determinazione limite liquido con penetrometro a cono

Mg

LABORATORIO GEOTECNICO - PROVE IN SITO - GEOTECNICA STRADALE

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 1. 7128 del 30/05/2012 - Art. 59 del D.P.R. 380/2001
Prove sui terreni, Prove di carico su piostra e densita in sito, Prove di carico su pali.

158/22
PL 10180 del 26/07/2022
n° 536 del 07/07/2022

LIMITI DI ATTERBERG (UNI CEN ISO/TS 17892-12)

Comune di Grazzanise (CE)

MOD.7.5 LB.06,,. Rev. 00

pag 11

data prova 13/07/2022

Complesso sportivo via Motta - Adeguamento normativo e aggiornamento del progetto

C2 - Area dirigore est

0,4/0,6 m

40,63 Yo Limite Liquido Limite Plastico

n.d. % Prova Panetrazione media W media W

e o n® mm % Yo
) 14,5 40,43 e

n.d. e 2 19,8 40,57 bpicid

n.d. % 3 21,9 40,68 o
4 244 40,87

n.d.

n.d.

n.d.

Determinazione limite plastico

PROVA 1 provine 1 provino 2 provino 3
ol 2800 - 2 NON DETERMINABILE
penetrazione 14,4 14,6 i
penelrazione effettiva 14,4 14,6 FiA
M tara (L) g 9,222 9,256 i
Li+campione umidog 33,160 31,474 i
L1+campione secco g 26,260 25,084 i
PROVA 2 provino 1 provino 2 provino 3
lettura di zero 0 0 at
penetrazione 198 16,7 s
penetrazione effettiva 19.8 19,7 i
Massa tara (L2) g 9,506 9,468 o
L2+campione umido g 29,429 30,594 i
L2+campione secco g 23,685 24491 | s =
Liquidita ¥ = 0,042x + 39,793
PROVA 3 provino 1 provino 2 : provino 3 40.9 - =
lettura di zero =1 0 | e ®
penetrazione 218 219 it 408 - —_—
penetrazione effeltiva 218 21,9 s E 2 ; /‘
Massa tara (L3) g 11472 | 9450 s 3 407 1 ./ e
L3+campione umido g 35,074 30,687 hs & / |
=
L3+campione secco g 28,249 24,545 o ‘o N5 r
| 2 / — ®
- . . £  aos
PROVA 4 provino 1 provino 2 provino 3 8
letiura di zero 0 0 o i @
p ione 243 245 '
penetrazione effettiva 243 245 e 404 )
Massa tara (L4) g 9,466 9,514 i T 19 24
L4+campione umido g 33.217 35,008 i benalrasions cano i) /’_"""‘*l
L4+campione secco g 26,322 27.617 i — *‘.
Oy O
Lo spe ore 1 Di; I (]
P oratorio %’
-E
= (&) Avcausto -~
U e ) Meo
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto n. 7128 del 30/05/2012 - Art. 59 del D.P.R. 380/2001
Prove sui terreni, Prove di corico su piastra e densita in sito, Prove di carico su pali.

Protocollo n. 158/22

Accettazione n°® 536 del 07/07/2022

CLASSIFICAZIONE STRADALE (UNI 10006)

Dati Committente

data prova

Committente Comune di Grazzanise (CE)

Cantiere Complesso sportivo via Motta - Adeguamento normativo e aggiornamento del progetto
Campione C2 - Area di rigore est

Profondita 0,4/0,6 m

Analisi granulometrica per setacciatura

MASSA INIZIALE (g): 5000,3
D]ameir.o Passante
setacci
mm g %
2 48345 96,7 5
0,4 4458 4 89,2 £
0,075 39621 79,2 >35% |

Caratteristiche della frazione passante allo staccio

0,4 (UNI 2332)
|F.lm|te Liquido (%) | 20,6 > 40%
Indice di Plasticita (%) n.d. -

Indice di gruppo 1IG = 8,13
CLASSIFICAZIONE STRADALE

Gruppo A5
Sottogruppo -

Lo sperimen
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Certificato n. PL 10181
Accettazione n° 536

Dati Committente

Committente

del 26/07/2022
del 07/07/2022

MOD.7.5LB 165, Rev. 01
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PROVA DI COMPATTAZIONE (UNI EN 13286-2)

Comune di Grazzanise (CE)

data prova 15/07/2022

ROMA UFFICI

Cantiere Complesso sportivo via Motta - Adeguamento normativo e aggiornamento del progetto
Campione C2 - Area di rigore est
Profondita 0,4/0,6 m
Tipo di prova: Proctor modificata
Dimensioni Fustella: Caratteristiche di prova:
Altezza 1164 (mm) N. strati 5
Diametro 1524 (mm) N colpi/strato 56
Volume 212223 (cm?) Massa pestello 454 (kg)
Massa 5100 (q) [Altezza di caduta 457 (cm)
Dati sperimentali
Provino n. 1 2 3 4 5 6
Massa umida + fustella | 79974 8397 2 8939,0 91335 8964,7
Densita umida {(kN/m?) 13,39 15,24 17,74 18,64 17,86
Umidita (%) 8,59 10,89 14,80 19,32 22,60
Densita secca (kN/m™) 12,33 13,74 15,45 15,62 14,57
16,0
)/ f-—ﬁ‘\\
/ |
15,0 / 7 \.\\. B
?g 14,0
Z
2L
3
8 /l
@ 130 / [
bt
'E J Caratteristiche ottimali:
S Densita secca 15,59 (kN/m”)
12,0 i | Densita umida 18,34 (kN/m®)
: Umnidita 17,5 (%)
11,0
|
10,0 :
50 10,0 15,0 20,0 25,0
Umidita (%)
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DETERMINAZIONE INDICE DI PORTANZA CBR (UNI EN 13286-47)
Dati Committente
data prova 21/07/2022
Committente Comune di Grazzanise (CE)
Cantiere Complesso sportivo via Motta - Adeguamento normativo e aggiornamento del progetto
Campione C2 - Area di rigore est
Profondita 0,4/06m
Condizione di prova: 4 gg di imbibizione
Dimensioni Fustella: Fase di compattazione: Fase di rigonfiamento:
Altezza 116,4 {mm) Contenuto d'acqua 17,5 (%) Lettura iniziale 0,00 (mm)
Diametro 152,4 {mm) Massa fust.+camp.compattato 10120 {a) Lettura finale 1,22 (mm)
Volume 2124 (cm®) | Densita_umida (kN/m®) 1862 (kN/mY
Massa 6087,3  (g) Densita secca (kN/m°) 15,85 (kN/m) Rigonfiamento 1,05 (%)
Dati acquisiti in fase di penetrazione
Fase di penetrazione dH (mm) F{N)
16000 : . : 02 335
| | i : ‘ 04 724
| 0,62 929
TR 7= 08 1207
......................... Fpre : : . ; i
12000 : : : ; : — 15 2349
N el ....... | — o] 1,94 3061
_.10000 - — j ' — * ; 2.5 3859
= bl Y] WAL T & ] e i 3 4423
- 8000 : P o 35 5010
___________ . 2 4 5717
L] 45 6429
5000 o 5 7072
® . . ETSTR0R] POPEERITDURIeeer IR 2] 55 7827
4000 - L] —' = 5] 8068
............................. @ SR S 7 8934
2000 | - 8 9668
..... ® .QT 9 9878
o l® |
0 1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10 dH: spostamento
dH {mm) F: carico
Dati relativi al passo Risultati del passo
Velocita 1,27 (mm/min) [PY] 28,9 % Contenuto d'acqua a fine prova % 17,95
Sovraccarico 44 (N) lso 354 %
Indice CBR 354 %
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